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委托单位 ：临沂净林清洁用品有限公司

委托单位地址 ：山东省临沂市兰山区半程镇南庄村

样品名称 ：钢丝球

商标名称 ：亮灿

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：临沂市净林清洁用品有限公司

制造商地址 ：山东省临沂市半程镇

送检日期 ：2024年12月20日

检测依据 ：QB/T 2190-2010，GB 4806.9-2016

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2024 年 12 月 27 日
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测试结果：

检测项目 单位 技术要求 检验结果 单项判定

外观 /
表面整洁，针布钢丝镀层不应有锈迹和脱落，

不锈钢丝应光亮
符合 合格

刷丝拉力 /
单束刷丝的拉力不小于30N，单根刷丝的拉力不

小于20N
符合 合格

金属材料有害物质

限量
mg/dm2

铅（Pb）≤0.01 未检出 合格

铬（Cr）≤0.4 未检出 合格

镍（Ni）≤0.1 未检出 合格

镉（Cd）≤0.005 未检出 合格

砷（As）≤0.008 未检出 合格
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样品照片

报告结束


