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委托单位 ：山东天之锦生态科技股份有限公司

委托单位地址 ：山东省济南市槐荫区中大槐树街道经四路681号A区103室

样品名称 ：板手

商标名称 ：辕士

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：山东天之锦生态科技股份有限公司

制造商地址 ：山东省济南市槐荫区中大槐树街道经四路681号A区103室

送检日期 ：2025年03月13日

检测依据 ：GB/T 4440-2022

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2025 年 03 月 18 日
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测试结果：

检测项目 单位 标准要求 检测结果 单项判定

表面处理
/ 应进行电镀或其他表面处理 符合 合格

um ≥6 7

可溶性铅

mg/kg

≤90 ＜1 合格

可溶性铬 ≤75 ＜1 合格

可溶性镉 ≤60 ＜1 合格

可溶性汞 ≤60 ＜1 合格

合格
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样品照片

报告结束


