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送检企业： 平湖市蒙塞鹅工厂店

样品名称： 羽绒服

检验类别: 委托检验



检 测 报 告

报告编号：HBC250302S463

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报

告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

201819013627

第 1 页 共 2 页

委托单位 ：平湖市蒙塞鹅工厂店

委托单位地址 ：浙江省平湖市钟埭街道段墅路495号2楼

样品名称 ：羽绒服

商标名称 ：/

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2025年02月24日

检测依据 ：GB/T 14272-2021《羽绒服装》

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2025 年 03 月 02 日
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测试结果：

测试项目

(计量单位)
测试方法

测试结果

(参数说明)

技术要求

(备注)
判定结论

纤维含量(%)

FZ/T 01057.2-2007

FZ/T 01057.3-2007

FZ/T 01057.4-2007

面料：聚酯纤维 100

里料：聚酯纤维 100

填充物：白鹅绒

-- 合格

绒丝(%) GB/T 14272-2021 2.9
之和≤10.0

合格

羽丝(%) GB/T 14272-2021 1.9 合格

清洁度 GB/T 14272-2021 1000+ -- 合格

蓬松度 GB/T 14272-2021 700+ -- 合格

异色毛绒含量(%) GB/T 14272-2021 0 ≤1.0 合格

绒子含量(%) GB/T 14272-2021 90 -- 合格

充绒量（g） GB/T 14272-2021 155（XL） -- 合格

标识 GB/T 5296.4 符合要求 -- 合格

样品照片

报告结束


