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送检企业： 成都天觉科技有限公司

样品名称： 烧杯

检验类别: 委托检验
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委托单位 ：成都天觉科技有限公司

委托单位地址 ：成都市金牛区花牌坊北街88号1栋7层3号

样品名称 ：烧杯

商标名称 ：/

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2025年03月17日

检测依据 ：GB 4806.7-2016

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2025 年 03 月 21 日
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测试结果：

检测项目 单位 标准要求 检测结果 单项判定

感官 / 塑料材料色泽正常，无异臭、不洁物等 符合 合格

浸泡液 /
迁移试验所得浸泡液无混浊、沉淀、异嗅等感

官性劣变
符合 合格

总

迁

移

量

水,40℃,24h

mg/dm²

≤10（1） 未检出 合格

4%乙酸，40℃， 24h ≤10（1） 未检出

异辛烷，40℃， 24h ≤10（1） 未检出 合格

高锰酸钾消耗量

(蒸馏水浸泡液，

60℃,2h)

mg/kg ≤10（1） 未检出 合格

重金属(以 Pb 计)

(4%乙酸浸泡液，

60℃,2h)

mg/kg ≤1（1） 未检出 合格

脱色试验 / 阴性 阴性 合格

合格
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样品照片

报告结束


