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送检企业： 无锡市羲和明科技有限公司

样品名称： PVC 防滑地垫

检验类别: 委托检验
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委托单位 ：无锡市羲和明科技有限公司

委托单位地址 ：无锡市新吴区南星路322号

样品名称 ：PVC防滑地垫

商标名称 ：恒美

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：江阴市盛恒塑胶有限公司

制造商地址 ：江苏省江阴市青阳镇工业集中区

送检日期 ：2025年04月23日

检测依据 ：QB/T 3000-2008

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2025 年 04 月 29 日
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测试结果：

检测项目 单位 标准要求 检测结果 单项判定

外观 /

不允许有破损 符合 合格

不应有明显污渍、条痕、缺绒簇、修补痕迹、毯形不

正(异型除外)面不平、边不平直错色、色差、锁边不

良、背胶龟裂、变黏、脱衬

符合 合格

尺寸
宽

%
≤2 合格 合格

长 ≤1.5 0.6

耐光色牢度 级 ≥4 4-5 合格

耐洗涤染色牢度 级 ≥4 4-5 合格

耐摩擦色牢度 级 ≥4 4-5 合格

合格
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样品照片

报告结束


