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送检企业： 李顺云 52020319901104204X

样品名称： 螺丝刀

检验类别: 委托检验
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委托单位 ：李顺云52020319901104204X

委托单位地址 ：广东省兴宁市兴田街道办事处青眼塘路63号汽车站宿舍

样品名称 ：螺丝刀

商标名称 ：纳仕达

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2025年04月25日

检测依据 ：GB/T 10635-2013

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2025 年 05 月 06 日
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测试结果：

检测项目 单位 标准要求 检测结果 单项判定

表面质量 /

旋柄可由硬木或塑料制造，并且有足够的强度。且表

面光滑，握捏舒适
符合 合格

塑料旋柄不应有裂纹、缩孔、气泡等缺陷 符合 合格

旋杆应进行表面处理 符合 合格

工作部位不应偏斜 符合

硬度 HRC ≥40 48.6 合格

合格
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样品照片

报告结束


