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送检企业： 刘凤勤

样品名称： 铁锹

检验类别: 委托检验
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委托单位 ：刘凤勤

委托单位地址 ：河南省新乡市新乡县七里营镇新庄村

样品名称 ：铁锹

商标名称 ：速豆

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2025年05月27日

检测依据 ：QB/T 2095-1995

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2025 年 06 月 04 日
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测试结果：

检测项目 单位 标准要求 检测结果 单项判定

表面质量 /

表面不得有裂纹、分层、缺边、漏孔及影响使用性能

的斑痕、麻点、氧化皮等其他缺陷
符合 合格

鼻筋与两侧对称 符合 合格

刃部开刃均匀一致 符合 合格

外表面涂油漆、塑料等防护层,不得有漏涂、脱落、

起泡和生锈
符合 合格

硬度 HRC ≥30 35 合格

承受能力 / 在 400N 静载荷作用下，允许全长永久变形量≤3mm 符合 合格
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样品照片

报告结束


