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委托单位 ：李帅鹏

委托单位地址 ：河南省新乡市新乡县七里营镇新庄村

样品名称 ：砂纸

商标名称 ：/

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2025年07月15日

检测依据 ：QB/T 1312-2018

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2025 年 07 月 22 日
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测试结果：

检测项目 单位 标准要求 检测结果 单项判定

外观 /

不应有砂团、缺砂、胶斑、缺复胶、折印、破裂、

背面胶边缺陷
符合 合格

产品标志应正确、清晰 符合 合格

磨料粒度组成 / 应符合 GB/T 9258.1 的规定 符合 合格

尺寸及极限偏差 / 应符合 GB/T 15305.1 的规定 符合 合格

抗拉强度
纵向

kn/m
≥4.8 5.2

横向 ≥2.6 3.1 合格

合格
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样品照片

报告结束


