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委托单位 ：河南曼鸟商贸有限公司

委托单位地址 ：河南省郑州市新郑市龙湖镇滨湖路西侧泰山路东侧金时代农贸市场C10

样品名称 ：水性聚氨酯防水涂料

商标名称 ：闪筑工品

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2025年07月15日

检测依据 ：GB/T 19250-2013

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2025 年 07 月 23 日
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测试结果：

检测项目 单位 标准要求 检测结果 单项判定

外观 / 为均匀粘稠体，无凝胶、结块 符合 合格

挥发性有机化合物

（VOC）
g/L ≤200 ＜1 合格

苯含量 mg/kg ≤200 ＜0.1 合格

甲苯、乙苯和二甲苯

含量总和
g/kg ≤5.0 ＜0.01 合格

铅 mg/kg ≤90 ＜1

汞 mg/kg ≤60 ＜1 合格

合格
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样品照片

报告结束


