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样品名称： 安全锁具

检验类别: 委托检验
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委托单位 ：温州盾固安全防护用品有限公司

委托单位地址 ：温州龙湾区蒲州街道温州农业对外综合开发区文汇路19号

样品名称 ：安全锁具

商标名称 ：/

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2025年11月03日

检测依据 ：GB 21556-2008

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2025 年 11 月 07 日
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测试结果：

检测项目 单位 标准要求 检测结果 单项判定

外

观

质

量

毛刺

/

突出边缘≤0.1mm，不锋利 符合 合格

缩水、夹水纹 自然无反光情况下，看不到明显缩水、夹水纹 符合 合格

色差 与样板颜色一致 符合 合格

裂纹 不允许 符合

不可去除手指

印及油渍
不允许 符合 合格

烧焦 不允许 符合 合格

耐磨性能 / 被测面无见底材，表面油漆应无磨损或脱落 符合 合格

抗冲击性 / 高度测试，产品无破裂 符合 合格

使用寿命 次 ≥100000 符合 合格

合格
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样品照片

报告结束


