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送检企业： 平湖双兴达制衣厂

样品名称： 羽绒服

检验类别: 委托检验
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委托单位 ：平湖双兴达制衣厂

委托单位地址 ：/

样品名称 ：羽绒服

商标名称 ：/

规格型号 ：07

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2025年12月17日

检测依据 ：GB/T 10288-2016

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2025 年 12 月 20 日
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测试结果：

测试项目

(计量单位)
测试方法

测试结果

(参数说明)

技术要求

(备注)
判定结论

纤维含量(%)

FZ/T 01057.2-2007

FZ/T 01057.3-2007

FZ/T 01057.4-2007

材质：鸭绒 50

面料：聚酯纤维 100

里料：聚酯纤维 100

胆布：聚酯纤维 100

-- 合格

绒子含量(%) GB/T 10288-2016(第 5.1 章节) 45.8 -- 合格

充绒量（g） GB/T 10288-2016(第 5.1 章节) 170 -- 合格
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样品照片

报告结束


