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送检企业： 新乡市千弗商贸有限公司

样品名称： 木地板

检验类别: 委托检验
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委托单位 ：新乡市千弗商贸有限公司

委托单位地址 ：河南省新乡市新乡县七里营镇大张庄村

样品名称 ：木地板

商标名称 ：/

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2026年02月05日

检测依据 ：GB/T 18103-2022

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2026 年 02 月 11 日
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测试结果：

检测项目 单位 标准要求 检测结果 单项判定

外观 /
不允许鼓泡或炭化、局部松软、板边缺损、油污斑点

或异物、压痕
符合 合格

浸渍剥离 /
任一边的任一胶层开胶的累计长度不超过该胶层长

度的 1/3
符合 合格

漆膜附着力 / ≤2 级 2 级

甲醛释放量 mg/L ≤1.5 0.1 合格

报告结束

合格


