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送检企业： 南通蔻顺电子商务有限公司

样品名称： 凉席

检验类别: 委托检验
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委托单位 ：南通蔻顺电子商务有限公司

委托单位地址 ：江苏省南通市通州区川姜镇达瑞新材料有限公司四号楼6楼

样品名称 ：凉席

商标名称 ：浪莎

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2026年02月28日

检测依据 ：LY/T 1843-2009

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2026 年 03 月 05 日
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测试结果：

检测项目 单位 标准要求 检测结果 单项判定

外

观

质

量

毛刺

/

席面平整光滑，手感无毛刺 符合 合格

擦痕 不允许 符合 合格

脱落 不允许 符合 合格

缺损、霉变、虫

孔、腐朽、污染
不允许 符合 合格

含水率 % 7～15 7.8 合格

甲醛含量 mg/L ≤1.5 未测出

浸渍剥离 mm 剥离长度≤25 15.2 合格

韧性 / 无折断 符合 合格

可溶性铅

mg/kg

≤90 未检出 合格

可溶性铬 ≤75 未检出 合格

可溶性镉 ≤60 未检出 合格

可溶性汞 ≤60 未检出 合格

合格
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样品照片

报告结束


