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样品名称： UPVC 管

检验类别: 委托检验
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委托单位 ：无锡市羲和明科技有限公司

委托单位地址 ：无锡市新吴区南星路322号

样品名称 ：UPVC管

商标名称 ：ONEVAN

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：海宁市海洲街道最世服装网店

制造商地址 ：浙江省嘉兴市海宁市海州街道新庄社区新悦花苑22号二楼

送检日期 ：2026年03月27日

检测依据 ：GB/T 18742.2-2017

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2026 年 04 月 03 日
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测试结果：

检测项目 单位 标准要求 检测结果 单项判定

外观 /

色泽英基本一致，内外表面应光滑、平整、无凹

陷、气泡、杂质和其他影响性能的表面缺陷。管

材断面应切割平整并与轴线垂直

符合 合格

规格尺寸 / 公称外径及偏差、壁厚应符合规定要求 符合

纵向回缩率 % ≤2 0.5 合格

静液压试验 / 试验后无破裂无渗漏 符合 合格

熔体质量流动速率 g/10min 变化率≤30% 13.0 合格

落锤冲击试验 / 试验后，管道无裂纹、龟裂或破碎现象 符合 合格

合格
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样品照片

报告结束


