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送检企业： 郑州市嘉乾网络科技有限公司

样品名称： 不锈钢焊接弯头

检验类别: 委托检验
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委托单位 ：郑州市嘉乾网络科技有限公司

委托单位地址 ：河南省郑州市惠济区文化北路321号4号楼2单元15层1501号

样品名称 ：不锈钢焊接弯头

商标名称 ：骏层

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2026年04月28日

检测依据 ：GB/T 3091-2015

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2026 年 05 月 07 日
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测试结果：

检测项目 单位 标准要求 检测结果 单项判定

力

学

性

能

屈服强度 MPa ≥195 230 合格

抗拉强度 MPa ≥315 380 合格

断后伸长率 % ≥15 37.6 合格

化

学

成

分

C(碳) % ≤0.25 0.008 合格

Mn(锰) % ≤1.7 0.529 合格

P(磷) % ≤0.05 0.01

S(硫) % ≤0.035 0.010 合格

扩口试验 / 试验后，不使用放大镜的情况下，应无可见裂纹 符合 合格

合格
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样品照片

报告结束


