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委托单位 ：西安仕亚木业有限公司

委托单位地址 ：西安市未央区北三环大明宫建材批发基地

样品名称 ：免漆板

商标名称 ：华木饰家

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2026年09月23日

检测依据 ：GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2024、GB/T 17657-2013

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2026 年 09 月 29 日
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测试结果：

检测项目 单位 标准要求 检测结果 单项判定

外观质量
不允许分层、鼓泡或炭化、局部松软、板

边缺损、油污斑点或异物、压痕
符合 合格

可溶性铅

mg/kg

≤90 ＜1 合格

可溶性铬 ≤75 ＜1 合格

可溶性镉 ≤60 ＜1 合格

可溶性汞 ≤60 ＜1 合格

可溶性钡 ≤1000 ＜10 合格

可溶性硒 ≤500 ＜10 合格

可溶性砷 ≤25 ＜1 合格

可溶性锑 ≤60 ＜1 合格

甲醛释放量 mg/L ≤0.025 0.015

耐液性 级 ≥3 3 合格

耐湿热 级 ≥3 3 合格

耐干热 级 ≥3 4 合格

附着力 级 ≥3 3 合格

耐冷热温差 / 3 周期，应尤鼓泡、裂缝和明显失光 符合 合格

耐磨性 级 ≥3 3 合格

抗冲击 级 ≥3 4 合格

耐香烟灼烧 / 应无脱落性黑斑、裂纹、鼓泡现象 符合 合格

表面胶合强度 MPa ≥0.4 3.1 合格

硬度 / ≥H 符合 合格

耐腐蚀 / 100h 内，应无气泡产生 符合 合格

合格
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样品照片

报告结束


