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送检企业： 义乌市黛安珠宝首饰商行（个体工商

户）

样品名称： 铜合金锆石手链

检验类别: 委托检验
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委托单位 ：义乌市黛安珠宝首饰商行（个体工商户）

委托单位地址 ：中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市中国小商品城国际商贸城一区市场5942号商位

样品名称 ：铜合金锆石手链

商标名称 ：梓菁

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2026年09月28日

检测依据 ：GB 28480-2012

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2026 年 10 月 11 日
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测试结果：

检测项目 单位 标准要求 检测结果 单项判定

材质 - -
铜合金+锆石

（镀 k 金）
-

铅（Pb） mg/kg ≤1000 ＜1 合格

六价铬（Cr6+） mg/kg ≤1000 ＜1 合格

镉（Cd） mg/kg ≤100 ＜1

汞（Hg） mg/kg ≤1000 ＜1 合格

钡 (Ba） mg/kg ≤1000 ＜3 合格

硒（Se） mg/kg ≤500 ＜1 合格

砷（As） mg/kg ≤1000 ＜1 合格

锑（Sb） mg/kg ≤60 ＜1 合格

铬（Cr） mg/kg ≤60 ＜1 合格

合格
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样品照片

报告结束


